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Referenzverfahren 

Accelerated Field Simulator (AFS) 

Kompetenznachweis 
ISO/IEC 17025 Akkreditierung 

Prüfgrößen und -objekte 
• Qualitative Bewertung der Festigkeit von biozidbehandelten Holzstäben:  

Maße: 20 mm × 20 mm × 400 mm (longitudinal) 

• Auf Kundenwunsch auch zerstörungsfreie Messung des Biegeelastizitätsmoduls 

zur Beschreibung von Veränderungen der Holzfestigkeit über die Zeit 

• Prüfung mit Referenz- und Virulenzprüfkörpern 

• Mehrjährige Prüfung in Erdbecken 

Prüfbereich 
• qualitatives Verfahren ohne Messgröße;  

• Bestimmung der Gültigkeit der Ergebnisse über Referenz- und Virulenzprüfkörper 

Erweiterte Messunsicherheit (k = 2) 
Ergebnisunsicherheit deutlich kleiner als die Streuung der Ergebnisse, die zwischen 

Einzelproben einer Testreihe (jeweils 10 Prüfkörper) auftritt. 

Anwendungsbereich 
Biologie; Material im Erdkontakt 
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