BAM

Die BAM gewdbhrleistet Sicherheit in Technik und
Chemie.

Als Ressortforschungseinrichtung des Bundesminis-
teriums fir Wirtschaft und Energie (BMWi) forscht,
prift und berdt die BAM zum Schutz von Mensch,
Umwelt und Sachgiitern. Im Fokus aller Tatigkeiten in
der Materialwissenschaft, der Werkstofftechnik und
der Chemie steht dabei die technische Sicherheit von
Produkten und Prozessen. Dazu werden Substanzen,
Werkstoffe, Bauteile, Komponenten und Anlagen
sowie natdrliche und technische Systeme von volks-
wirtschaftlicher Dimension und gesellschaftlicher
Relevanz erforscht und auf sicheren Umgang oder
Betrieb gepriift und bewertet. Die BAM entwickelt und
validiert Analyseverfahren und Bewertungsmethoden,
Modelle und erforderliche Standards und erbringt
wissenschaftsbasierte Dienstleistungen fir die deut-
sche Wirtschaft im europdischen und internationalen
Rahmen.

Sicherheit macht Markte.

Die BAM setzt und vertritt fir Deutschland und seine
globalen Markte hohe Standards fiir Sicherheit in Tech-
nik und Chemie zur Weiterentwicklung der erfolgrei-
chen deutschen Qualitatskultur ,Made in Germany".

Unsere Forschungsthemen

In einem interdisziplindren Team aus Wissenschaftlern
und Technikern untersuchen wir die Machbarkeit und
erarbeiten Lésungen fir anspruchsvolle Priifaufgaben
mit elektromagnetischen ZfP-Verfahren.

HF-Wirbelstrompriifplatz
zur Untersuchung von

~  Composite-Druckbehdiltern
aus Aluminium und CFK
(Carbonfaserverstdrkter
Kunststoff)

Unsere Forschungsschwerpunkte sind:

— Entwicklung einer in situ Wirbelstrompriiftechnik
basierend auf GMR-Sensorarrays bei der additiven
Fertigung in LPBF-Anlagen (laser powder bed fusion)

— Aufbau eines Impulswirbelstromsystems zur
Entwicklung und Erprobung neuer Sonden-
designs und Auswertealgarithmen fir die
Impulswirbelstrompriifung

— Entwicklung neuer Auswertestrategien und -algo-
rithmen fir die Wirbelstrom- und Streuflusspriifung

— Simulationen zur Wirbelstrom- und Streuflus-
sprifung an komplexen Fehlergeometrien und
Materialien

— Untersuchungen zu den Mdglichkeiten der elektro-
magnetischen Prifung mit sehr hohen Frequenzen

— Mitarbeit in Gremien der Deutschen Gesellschaft fir
Zerstorungsfreie Prifung (DGZfP) und der nationa-
len und internationalen Normung
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Bildgebende
Wirbelstromprifung

Die Wirbelstromprifung (Eddy Current Testing, ET) ist
ein zerstorungsfreies Prufverfahren, bei dem mittels
einer Sonde elektromagnetische Wechselfelder erzeugt
werden. In elektrisch leitfdhigen Materialien werden
durch diese Felder Wirbelstrome induziert, Oberflachen-
nahe Inhomogenitdten wie Risse, Poren, Einschlisse,
Korrosion u. A. verandern die Wirbelstrome. Wirbel-
strompriifgerate detektieren diese Anderungen und
stellen sie dar. Es ist sowohl der Nachweis, als auch in
gewissen Grenzen eine Quantifizierung der Inhomoge-
nitaten moglich. Eine flachenhafte Abtastung von Prii-
fobjekten und ortsgetreue Speicherung der Prifdaten
ermoglicht eine bildhafte Darstellung der Priifergebnis-
se. Uber eine geeignete Sensorauswahl und Geratepara-
metrierung lasst sich die Prifempfindlichkeit den jewei-
ligen Anforderungen anpassen. Je nach Prufaufgabe sind
Abstdnde der Sonde zur Prifteiloberfldache von direktem
Kontakt bis hin zu einigen Millimetern moglich.

Bildhafte Darstellung des Ergeb-
nisses einer Wirbelstrompriifung

an einem Aluminiumguss mit
keramischen Einlagerungen und fiinf
Testschnitten der Ldngen 2 mm,
5mmund 15 mm

min

Fir die Untersuchung verschiedener Prifprobleme ste-
hen an der BAM Prifplatze fiir ebene und zylindrische
Prufteile zur Verfigung. Es kdnnen sowohl handelsiib-
liche Priifgerate (Frequenzbereich 10 Hz - 10 MHz) als
auch der Prototyp eines HF-Prufplatzes (Frequenzbe-
reich 10 MHz - 6 GHz) genutzt werden. Neben einer brei-
ten Auswahl an vorhanden Sonden werden bei Bedarf
problemangepasste Sonden entwickelt und gefertigt.

Sensorbasierte
Streuflussprifung

Die magnetische Streuflussprifung ist ein zerstérungs-
freies Priifverfahren, bei dem magnetisierbare Bauteile
von aufien stark magnetisiert werden. An Rissen und
anderen Fehlstellen in der Oberflache des Bauteiles tritt
ein sogenanntes Streufeld aus. Die Starke des Streu-
feldes ist abhdngig von der Stdrke der Magnetisierung,
der GroRe der Fehlstelle und der Lage der Fehlstelle

im Bezug zur Magnetisierungsrichtung. In der ,klassi-
schen” ZfP wird dieses Streufeld durch die Anlagerung
kleiner magnetischer Teilchen (Magnetic Particle Tes-
ting, MT) sichtbar gemacht. Jedoch auch mit geeigne-
ten Magnetfeldsensoren sind die Streufelder messbar.
Mit einer flachenhaften Abtastung lassen sich, ahnlich
wie bei der Wirbelstrompriifung, die Prifergebnisse
grafisch darstellen. Durch den Einsatz besonders kleiner
Sensoren wird eine hohe Ortauflosung erreicht. Je nach
Priifaufgabe sind Abstande der Sensoren zur Priiftei-
loberflache von direktem Kontakt bis hin zu einigen
hundert Micrometern moglich.

Priifergebnisse an zwei
gekreuzten Nuten von
10 mm Lénge und
0,17mm Tiefe, v.l.n.r.
Magnetpulverpriifung
MT, mechanisierte
Wirbelstrompriifung ET,
mechanisierte
Streuflusspriifung

10mm

Der BAM steht eine grofte Auswahl von speziell fir die
ZfP angepassten Magnetfeldsensoren zur Verfiigung.
Die Sensoren arbeiten auf der Grundlage des GMR oder
des TMR-Effektes (Giant Magneto Resistance - Rie-
senmagnetwiderstand, Tunnel Magneto Resistance -
Tunnelmagnetwiderstand).

Magnetische
Materialcharakterisierung

Anderungen von Materialeigenschaften bei Stahlen
gehen haufig mit einer Anderung der magnetischen
Eigenschaften einher. Diese lassen sichi. A. durch
Messungen von oberflachennahen Magnetfeldern der
jeweiligen Proben nachweisen.

Im Rahmen von Forschungsprojekten wurden verschie-
dene GMR- und TMR-Magnetfeldsensoren entwickelt.
Diese zeichnen sich durch besonders hohe Empfind-
lichkeiten und besonders gute Ortsauflésungseigen-
schaften aus. Somit sind mit solchen Sensoren die auf
Eigenschaftsdanderungen basierenden Magnetfelder gut
darstellbar.

Bildhafte Darstellung

des Ergebnisses einer
CMR-Magnetfeldmes-
sung an einer Zugprobe
aus ferritischem Stahl vor
(oben) und nach (unten)
dem Zugversuch

Bildhafte Darstellung
des Ergebnisses einer
CMR-Streuflusspriifung
an einer Zugprobe aus
austenitischem Stahl
vor (oben) und nach
(unten) einer Mar-
tensittransformation
aufgrund plastischer
Verformung
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Sondenentwicklung

Die BAM verfiigt Giber jahrelange Erfahrungen in Ent-
wicklung und Bau problemangepasster Wirbelstrom-
sonden. Dies kann sowohl die Anpassung der Sonde an
geometrische Cegebenheiten, als auch eine Optimie-
rung priftechnischer Parameter wie Ortsauflgsung,
Abbildungsverhalten, Tiefenwirkung, Prifspurbreite
oder Empfindlichkeit bedeuten. So werden z.B. zur
Detektion und Quantifizierung besaonders kleiner Fehler,
wie z.B. Korrosion im Anfangsstadium, besonders
hochauflésende Sonden mit guten Abbildungseigen-
schaften benotigt.

Priifergebnisse an Muster von fiinf Bohrungen von 0,4 mm Durch-
messer und 0,25 mm Tiefe, v.l.n.r.: Skizze Bohrungsanordnung,
konventionelles hochauflésendes Sondenprinzip, BAM-Entwicklung
hochauflésendes abbildendes Sondenprinzip

Die hochauflgsende Priifung mit Einzelsonden erfordert
viele Priifspuren und einen entsprechenden Zeitauf-
wand. Zur Reduzierung der Priifzeit kénnen Arrayson-
den eingesetzt werden. Der Einsatz von GMR-Senso-
rarrays ermoglicht einen einfachen Aufbau besonders
hochauflosender Arraysonden.
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