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Online-Verkehrsmonitoring mit verteilter faseroptischer akustischer
Sensorik entlang strafSenseitig verlegter Glasfaserkabel.

Faseroptische Sensaren eignen sich fiir die kontinuier-
liche Zustandsiiberwachung groRer Bauwerke und tech-
nischer Anlagen. Dehnung, Temperatur, Vibrationen,
Strahlung sind mogliche Messgroflien.

Strukturiiberwachung (SHM) mit Ultraschallwellen
eignet sich besonders fir plattenformige Bauteile,
Rohrleitungen und Faserverbundwerkstoffe.
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Dermonstrator fiir die Uberwachung eines Druckbehdilters mit gefiihrten
Ultraschallwellen.
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Simulation einer Ultraschallwelle in einer Verbundwerkstoffplatte, die
an einem Riss reflektiert wird.

Die komplexen physikalischen Zusammenhdnge und
vielfdltigen Einflussgréfien der einzelnen Prif- und
Messmethoden erfordern den Einsatz von Simulations-
verfahren. Hier kommen sowohl kommerzielle Soft-
wareprodukte als auch selbstentwickelte Programme
zum Einsatz.

Fir die Auswertung verwenden wir auch Methoden des
maschinellen Lernens und liefern Daten fir Wartungs-
vorhersagen von kritischen Bauteilen mit Hilfe von
digitalen Zwillingen.

Automatisierte ZfP wird durch die Integration von ver-
schiedenen stationdren und mabilen Robotersystemen
realisiert.

Fir die Validierung von Messystemen bezliglich Zuver-
ldssigkeit, Detektionswahrscheinlichkeit und Prdzision
nutzen wir auch unsere Kompetenz bei der Untersu-
chung menschlicher und organisatorischer Faktaren.
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RONTGENBILDGEBUNG

Die 2D- und 3D-Bildgebung mittels Labor- und Syn-
chrotron-Réntgen-Radiographie und Computertomo-
graphie (CT) dient der quantitativen Charakterisierung
von Materialien, der zerstérungsfreien Priifung und der
Qualitatssicherung. Mikro und Makro-Defekte kénnen
prazise vermessen werden.

Verteilung von Korro-
sionsprodukten in Beton

Typische Anwendungsobjekte sind metallische Legie-
rungen und deren Verbundwerkstoffe, strukturierte
Materialien (z.B. Beton, Komposite) oder Komponenten
(z.B. Druckbehalter, Betonwande)

Visualisierung der kapillaren Kandle in einer Kalksteinprobe, Durch-
messer 400 mm

VOLUMEN- UND
OBERFLACHENVERFAHREN
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Radaruntersuchungen an einer Briicke zur Bewehrungs- und Spann-
kanalortung

Zerstérungsfreie Prifmethoden im Bauwesen (z.B.
Radar, Ultraschall) liefern Informationen zur Bauteil-
geometrie, der genauen Lage von Einbauteilen wie
Bewehrungsstahl, Rohren oder Spannkandlen sowie
zum Zustand des Bauteils.

Amplitude / % FSH

g
g
~
N
<
2
bS]
3
<

Position x / mm

Hochauflésender Ultraschall-Scan einer Oberfldche im Vergleich zu einer
Fotografie zur Demonstration der mdéglichen Detailauflésung

Die Ultraschall-Tauchtechnik erméglicht eine hochauflo-
sende Prifung von komplexen Bauteilen. An elektrisch
leitfahigen Bauteilen konnen oberflachennahe Inhomo-
genitdten wie Risse, Poren, Einschlisse und Korrosion
durch Wirbelstromprifung detektiert werden.

SENSORIK

In-situ and Remote
Sensing

Heterogenous Robot Swa'rm_sl

Mobile Sensorsysteme zur Anlageniiberwachung, z.B. durch integrierte
Open-Path-Gassensorik

Die Entwicklung, Validierung und Anwendung von Sen-
sorik und messtechnischen Verfahren hat das Ziel, den
sicheren, bestimmungsgemalien Zustand von Material,
Komponenten, Anlagen und Bauwerken zu gewdhrleis-
ten. Heterogene Sensaorsysteme werden entwickelt und
eingesetzt (auch Kl-basiert) um komplexe Szenarien
umfassend und effizient zu erfassen. Das akkreditierte
Kalibrierlabor fir Kraft, Temperatur sowie elektrische
GroRen und das Priflabor fir Gase und Gasfeuchte
dienen der messtechnischen Riickfihrung in vielen
Anwendungsbereichen der BAM.

MATERIAL-
CHARAKTERISIERUNG

g

g

g g
Apparent Temperature /K

Links: Prinzip der in-situ Uberwachung von additiven Fertigungsver-
fahren (Laser-based powder bed fusion of metals; PBF-LB/M) mithilfe
der Thermografie. Rechts: Uberlagerung von Temperatur- und Span-
nungsverteilung in einem Testkdrper.

Mit in-situ Sensorik, wie z.B. der Thermografie lassen
sich Prozesse der additiven Fertigung tiberwachen und
somit Rickschlisse auf Defekte und Bauteileigenschaf-
ten gewinnen,

Mit dem NMR-Tomographen kann man Wassergehalt,
Bindungszustand von Wasserstoff und Porengrolien-
verteilung messen. So kénnen z. B. fir die Dauerhaftig-
keitsbewertung von Baustoffen Feuchteeindringprofile
erfasst und Transporteigenschaften abgeleitet werden.

Links: NMR-Tomograph. Rechts: 30-NMR-Abbild einer Sandsteinprobe

im wassergefiillten Glasbehdilter, in blau sind hochporése was-
sergefiillte Einschltisse zu erkennen.



